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l. Preliminarii

Calitatea materialelor de constructii si a constructiilor, se asigura si se controleaza prin
aplicarea unui Sistem al Calitatii Institutionalizat, care functioneaza la nivelul ntregii
tari.

Sistemul calitatii existent in constructii determina, prin parghiile de care dispune, toti
factorii implicati in activitatea din acest domeniu (cercetarea, proiectarea, producatorii
de materiale de constructii, executantii constructiilor, institutiile de inspectie si
control, laboratoarele de specialitate etc.), sa aplice prevederile legale (Legile,
Standardele, Normativele, Regulamentele, Instructiunile etc.), pentru ca produsul finit
— constructia- sa indeplineasca integral cerintele de calitate precizate in proiect,
reglementadrile tehnice specifice fiecarei lucrari si cele ale beneficiarului.

Mortarele si betoanele pe baza liantilor minerali se folosesc in constructii de foarte
multi ani si pana in prezent ele nu si-au pierdut actualitatea, mai mult de atat, nu
exista premise ca aceste materiale In urmatoarele citeva zeci de ani sa-si piarda
popularitatea.

n acest context, stagiul de practicd Controlul calitdtii betoanelor si mortarelor vine s
informeze elevii referitor la metodele si procedeele de control al calitatii din domeniul
betonului, mortarului si materialelor componente ale acestuia.
Desfasurarea stagiului de practica, se bazeaza pe competente specifice formate la
urmatoarele discipline:
e F.02.0.008 Materiale de constructii
e F.03.0.014 Tehnologia chimica a materialelor de constructii
e  Stagii de practica :
a) Testarea materialelor de constructii;
b) Cercetarea materiilor prime.
1. Motivatia, utilitatea staguilui de practica pentru dezvoltarea profesionala.

Stagiul de practica Controlul calitdtii betoanelor si mortarelor are ca scop dezvoltarea
competentelor profesionale in domeniul controlului calitatii materialelor de
constructii. Abilitatile practice dobandite in cadrul acestui stagiu vor contribui la
formarea competentelor profesionale in a efectua, in conformitate cu documentele
normative, controlul initial, operational si controlul produsului finit la producerea
betoanelor, mortarelor si articolelor de constructii in baza lor, asigurand producerea
calitativa a acestora.

Competentele formate in perioada desfasurarii stagiului de practica Controlul calitatii
betoanelor si mortarelor vor fi utile la studierea urmatoarelor module:

S.07.0.019 Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea materialelor de constructii.
S.08.A.026 Tehnologia betonului si betonului armat.

S.05.L.036 Tehnologia agregatelor.
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Competentele profesionale specifice stagiului de practica

CS1. Prelevarea probelor in vederea efectuarii analizelor tehnice asupra betoanelor,

mortarelor si materialelor componente ale acestora.

CS2. Utilizarea metodelor standardizate de analize tehnice specifice determinarilor

asupra betoanelor, mortarelor si materialelor componente ale acestora.

CS3. Interpretarea rezultatelor analizelor tehnice.

CS4. Utilizarea ustensilelor, aparatelor, masinilor folosite la cercetarea betoanelor,

mortarelor si materialelor componente ale acestora.

CS5. Elaborarea fiselor

materialelor componente ale acestora.

controlului calitatii la cercetarea betoanelor, mortarelor si

Iv. Administrarea stagiului de practica
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V. Descrierea procesului de desfasurare a stagiului de practica
s . . Modalitate Dur?ta de
Activitati/Sarcini de lucru Produse de elaborat realizare,
de evaluare
ore
AS1. Controlul calitatii betonului greu: Reteta amestecului de | Prezentare
1.2 Calculul componentei betonului greu. | beton
1.3 Controlul calitatii a agregatului Proba medie de nisip Demonstrare
marunt. Densitatea reala practica
Densitatea in vrac
Umiditatea
Curba granulometrica | Prezentare
Modulul granulozitatii 28
Raport
1.4 Controlul calitatii agregatului mascat. | Proba medie de pietris | Demonstrare
Umiditatea practica
Densitatea aparenta
Densitatea in vrac
Curba granulometrica
Diametrul maxim
Diametrul minim Prezentare
Raport
1.5 Recalculul componentei betonlui in Reteta adaptata Prezentare
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baza alalizei de laborator.

1.6 Preparearea amestecului de beton. Beton proaspat Demonstrare
1.7 Determinarea proprietatilor betonului | Densitatea aparenta practica
proaspat. Lucrabilitatea
1.8 Obtinerea epruvetelor din beton. Cuburi din beton
1.9 Determinarea rezistentei mecanice si | Clasa betonului
stabilirea clasei betonului. Raport Prezentare
1.10 Elaborarea fisei controlului calitatii Fisa controlului Prezentare
betonului greu. calitatii
AS2. Controlul calitatii betonului usor: Reteta amestecului de
2.1.Calculul componentei betonului usor | beton usor Prezentare
2.2. Determinarea proprietatilor Proba medie Demonstrare
agregatului mascat poros. Densitatea aprenta practica
Compozitia
granulometrica
Coeficienul formei Prezentare 3
Raport
2.3 Prepararea probei de beton usor . Beton usor proaspat Demonstrare
2.4 Determinarea proprietatilor betonului | Densitatea aparenta practica
usor proaspat. Lucrabilitatea
Cuburi fasonate
2.5 Determinarea proprietatilor betonului | Densitatea
usor intarit. Clasa betonului Prezentare
Raport
AS3. Controlul calitatii a betonului
celular: Reteta gazbetonului Prezentare
3.1Calculul componentei gazbetonului.
3.2 Prepararea gazbetonului. Proba de beton celular | Demonstrare 4
3.3 Determinarea proprietatilor betonului | Densitatea practica
celular-gazbeton. Rezistenta mecanica
Raport Prezentare
AS4. Controlul calitatii mortarului:
4.1 Calculul componentei mortarului. Reteta mortarului Prezentare
4.2 Prepararea mortarului. Mortar proaspat Demonstrare
4.3 Determinarea proprietatilor Densitatea practica
mortarului proaspat. Plasticitatea 12
4.4 Fasonarea epruvetelor de mortar. Probe de mortar
4.5 Determinarea proprietatilor Densitatea aparenta
mortarului intarit. Rezistenta mecanica Prezentare
Raport
4.6 Elaborarea fisei controlului calitatii Fisa controllui calitatii | Prezentare
mortarului.
AS5. Determinari asupra armaturii de
otel: Fisa de lucru Prezentare
5.1 Determinarea diametrului armaturii 8
cu suprafata neteda si cu relief periodic.
5.2 Pregatirea barelor de armatura Probe de armatura Demonstrare
pentru incercare la intindere. practica
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5.3. Determinarea rezistentei mecanice a | Limita de curgere
armaturii. Limita de rezistenta la
intindere
Alungirea relativa Prezentare
Clasa armaturii
Raport
5.4 Elaborarea fisei controlului calitatii Fisa controlului Prezentare
armaturii de otel. calitatii armaturii
Total 60

VI. Sugestii metodologice

Stagiul de practica va incepe cu un instructaj privind regulile de securitate Tn munca ce
tin de activitatile elevilor in laborator si fiecare elev va semna in registrul tehnicii
securitatii precum ca a facut cunostinta cu regulile respective.

Metode si procedee principale, care sunt utilizate in procesul de desfasurare a stagiului
de practica Controlul calitdtii betoanelor si mortarelor sunt urmatoarele:

. Experimentul

. Demonstrare practica

. Explicare

. Problematizare

. Conversatie

. Cercetare

N o o AW N R

. Calcule practice

Forme de organizare a activitatii elevilor si stabilesc in functie de etapa procesului de
dezvoltare a competentelor specifice stagiului de practica si ele sunt urmatoare:

1. Individual;

2. 1n grup- se formeaza echipe cite 3...4 elevi;

3. Frontal.

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practica

Evaluarea initiala reprezintd evaluarea competentelor specifice dezvoltate si
accumulate n procesul realizarii stagiilor de practica anterioare Testarea materialelor
de constructii, Cercetare a materiei prime si disciplinelor Materiale de constructii.
Modalitatea de evaluare se realizeaza prin comunicare.

Evaluarea formativa a competentelor profesionale specifice dezvoltate in cadrul
stagiului de practica Control calitdtii betoanelor si mortarelor se realizeaza prin
demonstrare, comunicare si prezentare a produselor. Produsul principal este raportul
scris Tn baza rezultatelor incercarilor betoanelor si mortarelor cu concluzii privind
calitatea materialelor incercate.
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Evaluare sumativa consta in prezentarea portofoliului care este compus din rapoarte
elaborate. Nota generala se calculeaza in baza notelor obtinute in urma evaluarii
formative.

VIII. Cerinte fata de locurile de practica

Stagiul de practica Control calitdtii betoanelor si mortarelor se va desfasura in
laboratorul “Tehnologia materialelor de constructii” a Centrului de Excelenta in
Constructii din Chiginau.

Lista orientativa a locurilor de munca/posturilor la care se va disfasura practica:

No Y ] Cerinte fata de locul r:le munc'é'l/ postul propus
practicantului

1. Presa hidraulica P,,.x = 50000 N/100000 N
2. Presa hidraulica P, = 200000 N/500000 N
3. Masina universala (de rupire) P,,,x=300000 N

1 Sala cu masini 4. Dulap de uscare
5. Cantar tehnic
6. Cantar electronic precizie +0,01g
7. Calculatoare cu conectare la Internet- 4 buc
1.Subler —10 buc.
2. Rigld metalica —20 buc.
3.Masa vibranta de laborator —1buc.
4.Vas pentru prepararea betonului —1 buc.
5.Tipar metalic pentru fasonarea epruvetelor:
a) din beton 10X10Xx10cm —10buc.
b) din mortar 7,07x7,07X7,07cm —10buc.
6. Con standard h=300mm — 8buc.
7. Con etalon m = 300g —8buc.
8. Viscozimetru —2buc.

L 9. Palnie pentru determinarea densitatii

2 Auditoriu de laborator in vrac a materialelor friabile — 10buc.
10. Vas cilindric metalic (10 L,5L,3L,1L) — 4 seturi
11. Ciururi pentru agregat marunt —4seturi
12.Ciururi pentru agregat mascat —4seturi
13.Bara de otel #16mm, I=650 mm  —4buc.
14. Ciment —50kg
15. Nisip —50kg
16. Piatra sparta 5-10mm;10-20mm;

20-40mm —50kg

17. Prundis de keramzit 5-10mm;10-20mm — 30kg
18. Pudra de aluminiu
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor

Locul in care poate fi Numarul de
Ne Denumirea resursei consultatd/ accesata/ exemplare
procurata resursa disponibile
1 | Ghid metodic “incercarea agregatului marunt L
” greg Catedra de specialitate
pentru beton greu 10
2 | Ghid metodic "incercarea agregatului mascat -
” greg 2 Catedra de specialitate 10
pentru beton greu
3 | Ghid metodic "incercarea agregatelor poroase -
” gree P Catedra de specialitate
pentru beton usor 10
4 | Ghid metodic ”Calculul componentei .
. 3 P t Catedra de specialitate 10
betonului greu la 1m” de amestec
5 | Ghid metodic "incercarea betonului proaspat L
ey ein P P Catedra de specialitate 10
si Intarit
6 | Ghid metodic "incercarea armaturii pentru .
. . ” P Catedra de specialitate 10
articole din beton armat
Ghid metodic “incercarea mortarelor” Catedra de specialitate 10

Standarde in vigoare:
8.1. 5802-86 ,,PacTBOpbl CTPOUTENbHbIE.
MeTogb! ncnbiTaHmin”.
www.gosthelp.ru/gost/gost/12417html

8.2. 8735-88 ,,lMecoKk gna CTpouUTeNbHbIX
paboT. MeToabl ucnbiTaHMn”.
www.gosthelp.ru /gost/gost1317.html

8.3. 8269-87 ,,lLlebeHb 13 ecTecTBEHHOroO
KaMHsA, rpaBuit 1 webeHb U3 rpaBusa ana
CTpOUTENbHbIX paboT. MeToabl UchbiTaHMA”.
www.gosthelp.ru/text/GOST826987SHHebeni

zprirod.html

8.4.9758-2012 ,,3an0nHUTENN NOPUCTbIE
HeopraHM4yeckue ana CTPoUTENbHbIX paboT.

MeToabl ncnbitaHmin”.
meganorm.ru/index2/1/4293782htm

8.5.10180-2012 ,,betoH. MeToabl
onpeaeneHna mexaHM4yeckom NPoYHOCTM No
KOHTPOAbHbIM 06pasuam”.
meganorm.ru/index2/1/4293782htm

8.6. 26633-91 ,,6eToH TAXenbin. TexHUYecKkue
TpeboBaHMsA K 3anofHUTENAM” .
www.avtobeton.ru /gost/26633-91html

Internet
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8.7.10181-2000; 2014 ,,beTOHHbIE CMECH.
MeToab! ucnbiTaHuin”.
www.internet-law.ru gost/gost/5850628632

8.8.10922-2012 ,,ApmaTypHbie 1 3aKNagHble
nsgenus. McnbiTaHne Ha pacTaxkeHue”.
meganorm.ru/Data2/1/429378728.pdf

8.9. 5781-82 ,,Ctanb ropA4ye KaTaHHaA
TexHM4yeckne ycnosuma”.
www.gosthelp.ru /gost/gost/gost1490. html
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