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l. Preliminarii

Stagiul de practica de laborator reprezinta o parte componenta a procesului de studii si
este etapa importanta in pregatirea profesionalda a specialistilor in domeniu
arhitecturii.

Elevii studiaza si realizeaza metode de determinare a proprietatilor generale ale
materialelor de constructii, determinarea proprietatilor liantilor in baza standardelor
in vigoare, incercarea betonului determinind calitatea agregatelor conform stadartului.

Pentru stagiul de practica sunt prevazute 30 ore practice (1 sdaptamana), unde se
bazeaza pe competentele specifice obtinute la disciplina F.03.0.011 ,Studiul
materialelor de constructie” .

Rolul practicii de laborator este de a pregati elevul pentru modulele de specialitate
S.04.0.022 Initiere in proiectare de arhitectura , S.05.0.023 Proiectare de arhitectura
[, S.06.0.024 Proiectare de arhitectura Il, S.07.0.025 Proiectare de arhitectura I,
S.08.0.027 Proiectare de arhitectura IV” , si se studiaza in anul Il, semestrul Il de
studii. Finalitatea acestui stagiului de practica va fi prezentarea portofoliului cu rapoarte
sustinute a lucrarilor de laborator.

Il. Motivatia, utilizarea stagiului de practica pentru dezvoltarea profesionala

Realizarea stagiului de practica de laborator vizeaza formarea si dezvoltarea
competentelor profesionale la lucrarile de laborator.

Lucrarile de laborator, ca si toate tipurile de lucrari de constructii a cunoscut in acest
sfirsit de secol transformari esentiale atit din punct de vedere al materialelor de
constructie, a tehnologiilor de executie a lucrarilor, cat si al produsului final cerut pe
piata muncii.

Stagiul practic de laborator oferd suport stiintifico- practic necesar unui proces de
proiectare arhitecturald si are ca scop:

familizarea elevilor cu metodogia de verificare a calitatii materialelor de constructii si
elementelor arhitecturale in baza standardelor in vigoare;

valorificarea diverselor materiale de constructie in functie de: proprietati, domeniul de
utilizare si conditii de expluatare in arhitectura;

formarea abilitatilor practice in utilizarea masinilor, aparatelor si utilajelor pentru
incercarea materialelor si elementelor de constructii;

formarea atitudinii de respect privind alegerea materialelor de constructie si de
finisare in proiectarea arhitecturala ;
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Ill. Competentele profesionale specifice stagiului de practica

CS 1. Selectarea diferitor materiale de constructii in functie de: proprietati, domeniul
de utilizare si conditii de expluatare in arhitectura;
CS 2. Determinarea proprietatilor generale materialelor de constructii si arhitecturale;

CS 3. Incercarea, cercetarea si utilizarea noilor materiale de constructii si de finisare

arhitecturalg;

CS 4. Aplicarea metodelor de verificare a calitatii materialelor de constructii si

elementelor arhitecturale in baza standardelor in vigoare;

CS 5. Utilizarea masinilor, aparatelor si utilajelor pentru incercarea materialelor si

elementelor de constructii.

IV. Administrarea stagiului de practica
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V. Descrierea procesului de desfasurare a stagiului de practica

Activitati/Sarcini de lucru Produse de evaluat sl UGS TEEICE
’ evaluare evaluare
AS 1. Produs 1.1
Determinarea proprietatilor Lucrarea de laborator: Prezentarea si 6 ore
generale ale materialelor de -Determinarea densitatii sustinerea
constructii: reale, aparente sifn lucrarii
1.1 Determinarea densitatii reale vrac.
si aparente pentru materiale de - Determinarea
forma geometrica regulats; porozitatii.
1.2 Determinarea densitatii - Determinarea absorbtiei
aparente la corpuri de forma de apa a materialelor.
geometrica neregulata, densitati | - Determinarea
in vrac; Determinarea porozitatii. rezistentelor mecanice.
1.3 Determinarea absorbtiei de
apa a materialelor;
1.4 Determinarea rezistentelor
mecanice. Reom, Rine.
AS 2. Produs 2.1.
Aprecierea vizuala cu pietrele Lucrarea de laborator: Prezentarea si 2 ore

naturale in constructii:
2.1 Caracterizarea unei pietrei
naturale

Aprecierea vizuala cu
pietrele naturale in
constructii

sustinerea
lucrarii
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Activitati/Sarcini de lucru Produse de evaluat e ElIes TELCE
evaluare evaluare
AS 3. Produs 3. 1.
Incercarea cirdmizii ceramice: Lucrarea de laborator: Prezentarea si 4 ore
3.1 Aprecierea vizuala a calitatii - Vizualizarea calitatii sustinerea
caramizii si verificarea caramizii si verificarea lucrarii
dimensiunilor geometrice dimensiunilor
conform standardului. geometrice conform
Determinarea absorbtiei de apa a standardului.
caramizii ceramice; - Determinarea
3.2 Verificarea rezistentelor absorbtiei de apa a
mecanice a caramizii ceramice, caramizii ceramice.
Reoms Rinc. - Verificarea rezistentelor
mecanice a caramizii
Reoms Rine:
AS 4, Produs 4.1.
Incercarea varului de constructii: Lucrarea de laborator: Prezentarea si 2 ore
4.1 Pregatirea materiei prime a Tncercarea varului de sustinerea
varului pentru stingere; constructii lucrarii
4.2 Determinarea temperaturi si - Pregatirea calcarului
vitezei de stingere. pentru stingerea
varului.
- Determinarea
temperaturi si viteza
de stingere a varului.
AS 5. Produs 5.1.
ncercarea liantilor de ipsos: Lucrarea de laborator: Prezentarea si 4 ore
5.1 Determinarea consistentei - Determinarea sustinerea
normale si termenii de priza a consistentei normale lucrarii
pastei de ipsos; si termenii de priza a
5.2 Determinarea rezistentei pastei de ipsos.
mecanice Reom, Rinc @ barelor de - Determinarea
ipsos. rezistentei mecanice
Reom, Rinc @ barelor de
ipsos.
AS 6. Produs 6.1
incercarea cimentului portland. Lucrarea de laborator: Prezentarea si 2 ore
Determinarea sustinerea
consistentei normale si lucrarii
rezistenta mecanica Reopm,
Rinc @ cimentului
AS 7. Produs 7.1
Incercarea liantilor bituminosi. Lucrarea de laborator: Prezentarea si 2 ore
Determinarea punctului sustinerea
de Tnmuiere si a lucrarii
ductilitatii liantilor
bituminosi.
AS 8. Produs 8.1
Specii lemnoase ale lemnului. Lucrarea de laborator: Prezentarea si 2 ore

Aprecierea vizuala cu
structura si speciile
lemnoase.

sustinerea
lucrarii
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AS 9. Produs 9.1

ncercarea betonului greu de Lucrarea de laborator: Prezentarea si 6 ore
constructii. Aprecierea vizuala cu sustinerea
lucrarii
9.1 Calculul componentei structura si speciile
betonului greu; lemnoase.

9.2 Determinarea proprietatilor
betonului proaspat: plasticitatea,
viscozitatea;

9.3 Determinarea reistentei
mecanice la comprimarea
cubului din beton greu Reonm.

VI. Sugestii metodologice

Stagiul de practica de laborator va favoriza dobindirea competentelor profesionale, va
asigura formarea unui grad mai mare de independenta si oportunitati de a lua decizii in
ceea ce priveste aplicarea n practica a celor invatate.

Cadrul didactic va alege si va aplica formele si metodele adecvate tipului stagiului de
practica, experientei de lucru, capacitatilor individuale ale elevilor si care asigura cel
mai nalt randament la formarea competentelor preconizate si dezvoltarea abilitatilor
practice. Sarcinile vor fi repartizate elevilor in dependenta de nivelul de cunostinte si
capacitatea de lucru a fiecaruia.

Utilizarea unor metode cum sunt: observarea, descoperirea, problematizarea, dezvolta
la elevi spiritul de observare si analiza si 1i deprind sa colaboreze si sa coopereze in
cadrul echipei. Pentru eficientizarea procesului didactic, profesorul trebuie sa-si
proiecteze din timp fise de observatie, probe de evaluare si autoevaluare a activitatilor
practice in baza unor criterii clare, precum si sa pregdteasca materialele,
instrumentarul, echipamentele si spatiul de lucru.

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practica

Evaluarea este o decizie cu privire la verificarea competentelor elevilor, compusa din
apreciere si notare.

Tn prima zi a stagiului de practicd cadrul didactic impreund cu elevii realizeazd un
Brainstorming la temele studiate la disciplina F.03.0.011 “Studiul materialelor de
constructie”. Astfel profesorul exercita o evaluare initiala si descopera capacitatile in
domeniu a fiecarui elev .

La finele fiecarei teme practice elevul verifica probele, efectuand astfel o autoevaluare
inainte de verificarea de catre profesor, argumentand fiecare indice calitativ dar si mai
putin calitativ.
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n ultima zi de practica elevul realizeaza individual portofoliul si il apara fiind apreciat
pentru proba practica, dar si rezolva un test de evaluare finala. Nota generala se
calculeaza in baza notelor obtinute in urma evaluarii formative.

VIII. Cerinte fata de locurile de practica

Practica de laborator se va desfasura in laboratotul de incercari a materialelor de
constructii a Centrului de Excelenta in Constructii ce este asigurat cu tot ce este
necesar pentru activitatile practice.

Lista orientativa a locurilor de munca/posturilor
la care se va desfasura practica

Cerinte fafa de locul de munca / postul propus

Nr. Locul de munca / postul . .
/e practicantului

1. | Sala cu masini e Presa hidraulica P,,., = 50000N/100000N
e Presa hidraulica P,,,, = 20000N/500000N
e Masina MUU-100

e Cuptor de laborator

e Ductilometru

e Masa vibranta

e Plita electrica

2. | Auditoriul pentru laborator | ¢  Cintar electric

e Rigle metalice

e Volumetre

e Cilindri

e Cupe metalice

e Lopatele

e Conul standart

e Tipare pentru beton si ipsos
e Colba Le Chatelie

e Pilnie standart

e Aparatul inel cu bila

e Aparatul Sutard

e Aparatul Vicat cu ac si sonda
e Viscozimetrul

e Termometru

e Bara metalica

e Camera pentru stingerea varului

3. | Depozitul pentru laborator | e Nisip

e Pietris

e Ciment

e |psos

e Roca de ghips
e Llemn

e Piatra naturala
e Polesteren

e Barade ipsos

e Bara de mortar
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e Cubdin beton

e (Caramida

e Placi ceramice

e Minerale naturale

Cerinte fafa de locul de munca / postul propus

Nr. | Locul de munca / postul . .
u I [P practicantului
e Roci
e Specii lemnoase
e Bitum
IX. Resursele didactice recomandate elevilor
Locul in care poate | Numarul de
Nr. . . fi consultata/ exemplare
Denumirea resursei o . ..
crt. accesata/ disponibile
procurata resursa
Bob C., Velica P. ,Materiale de constructii”
1. b " 7 Biblioteca
Bucuresti 1978. ol 10
Craciunescu L., Popa E. , Materiale de Constructii . .
2. A " ’ Biblioteca 28
” Bucuresti 2004. ol
Dinescu A., Popescu G. ,Tehnologia Materialelor . .
3. r - Bibliotec 5
de Constructii”, Bucuresti 1982. ol
Dinescu A., Bajau G. “ Tehnologia materialelor de . .
4. S . Bibliotec 3
constructii ” Bucuresti 1987. ol
Pescaru I. ,, Materiale de Constructii ” (Teste) .
. . ” ’ B I a 4
> | Bucuresti 2001. ibliotecd
Predescu A. ,, Materiale de Constructii si
6. | Instalatii. Sinteze pentru examen” Bucuresti Biblioteca 10
2001.
P A, M ial i Si - o
7 redesc't.J ,, Materiale de Conftruc'gn Si . Bibliotecs 20
Instalatii. Teste pentru examen” Bucuresti 2001.
Rapisca P. ,,Materiale de constructii”, Bucuresti . .
8. PisC " uchr, Bucuresti Biblioteca 6
2006.
n H. . .
9 onos J1.H. «/labopaTopHble paboTbl No Bibliotecs 59
cTpouTenbHbIM matepmanam», Mockea 1976.
n H. . .
10, onos J1.H. «CtpoutenbHble maTepuanbl 1 Bibliotecs 417
petann», Mocksa 1986.
Catalogul standardelor
11. Int t
http://www.standard.md/ nrerne
Opris, Silviu. ,, Manualul inginerului din industria
cimentului ”, Editura Bucuresti 1999. Internet
www.tib.eu
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